TOFICINN

DO ESTUDANTE

Questao 16

A bauxita € o principal minério de aluminio. A partir desse minério, obtém-se diversos compostos de aluminio, dentre eles
o hidréxido de aluminio, A£(OH),, a partir do qual se obtém o sulfato de aluminio, A£,(SO,),. O principal uso desse sulfato
ocorre nas estagtes de tratamento de agua (ETA). Outro composto obtido a partir do A#(OH), é a alumina, A£,0,, a partir
da qual & obtido o aluminio metalico, A¢, por eletrélise ignea. O esquema resume essas informagodes.
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a) Escreva a equagdo balanceada da reagdo quimica que ocorre entre hidréxido de aluminio e &cido sulflrico produzindo
sulfato de aluminio e agua. Qual é a fungdo desse sal nas estagdes de tratamento de agua?

b) Represente a distribuicdo eletrdnica em camadas do ion A/3*. Considerando a constante de Faraday igual a
9,65 x 10* C/mol, calcule a quantidade de carga eléirica, expressa em coulombs, necesséaria para produzir 54 kg
de aluminio metélico pela eletrdlise ignea da alumina.

RESOLUGCAO
a) 2AI(OH)s3(s) + 3Hz2 SO4(aq) ----=> Al (S04)3(aq) + 6 H20

0 sal formado, sulfato de aluminio é utilizado na ETA no processo de coagulacido onde reagira com hidréxido
de calcio formando hidréxido de aluminio que atua como agente floculante.
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