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As ligas de solda mais comuns sdo misturas de estanho e
chumbo. Duas dessas ligas sdo as representadas pelas si-
glas 63-37 e 60-40. Nessas siglas, o primeiro ndmero repre-
senta a porcentagem de estanho presente em cada mistura,
e 0 segundo nimero, a porcentagem de chumbo.

Os gréficos representam as curvas de aquecimento dessas

duas ligas.
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A andlise dos gréaficos revela que

(A) apenas a liga 63-37 é uma mistura azeotropica.
(B) apenas a liga 63-37 € uma mistura eutética.
(C) ambas as ligas sdo misturas azeotropicas.

(D) ambas as ligas sdo misturas eutéticas.

(E) apenas a liga 60-40 & uma mistura eutética.



RESOLUCAO
Pela Leitura do gréafico temos:
Liga 63-37 — Mistura eutética, pois a temperatura de fusdo é constante.

Liga 60-40 — Mistura, pois a temperatura de fusédo e a temperatura de ebulicdo variam.

ALTERNATIVA B



