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A galvanoplastia consiste em revestir um metal por outro a fim
de protegé-lo contra a corrosdo ou melhorar sua aparéncia. O
estanho, por exemplo, € utilizado como revestimento do ago
empregado em embalagens de alimentos. Na galvanoplastia,
a espessura da camada pode ser controlada com a corrente
elétrica e o tempo empregados. A figura abaixo é uma
representacao esquematica desse processo.
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Solugdo aquosa de SnSO,

Considerando a aplicagdo de uma corrente constante com
intensidade igual a 9,65 x 10° A, a massa depositada de
estanho apés 1 min 40 s sera de aproximadamente

a) 0,6 mg e ocorre, no processo, a transformagao de energia
quimica em energia elétrica.

b) 0,6 mg e ocorre, no processo, a transformacgao de energia
elétrica em energia quimica.

c) 1,2 mg e ocorre, no processo, a transformagao de energia
elétrica em energia quimica.

d) 1,2 mg e ocorre, no processo, a transformacgao de energia
quimica em energia elétrica.

Dados: 1 mol de elétrons corresponde a uma carga de 96.500
C; Sn: 119 g'mor™.
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Sn?* + 2e- = Sn

2 mol e --- 1 mol (1 mol de Sn =119g) Sn Q=i*At

2 *96500 C — 1199 Sn Q=9,65*102* 102
0,965 C — x Q=0965C

x = 0,6* 10-3g

x=0,6 mg


https://pt.wikipedia.org/wiki/%CE%94

