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GABARITO: A 

Espontaneidade da reação (Substituição Galvânica): Para que a prata metálica ( ) reaja 𝐴𝑔0

espontaneamente com um íon , o potencial de redução do íon metálico deve ser maior do que o 𝑋+

potencial de redução da prata:​

 𝐸𝑜(𝐴𝑔+/𝐴𝑔0) = 0, 80𝑉

●​   (Menor que a prata, portanto não reage espontaneamente). 𝐸𝑜(𝐶𝑢2+/𝐶𝑢0) = 0, 34𝑉

●​   (Maior que a prata, portanto reage espontaneamente).  𝐸𝑜(𝐴𝑢3+/𝐴𝑢0) = 0, 93𝑉

Então, o íon utilizado é o . 𝐴𝑢3+

 
Morfologia (Efeito Kirkendall e Estequiometria): A equação de oxirredução é: 
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​
Para cada 1 átomo de ouro depositado, 3 átomos de prata se dissolvem (saem do cubo). Esse 
desequilíbrio na difusão de matéria gera cavidades e porosidades no interior do nanocubo, 
transformando o cubo maciço em uma estrutura porosa/oca. 

 


