
FUVEST 2ª FASE – 17/01 

  Questão 05 

 
 

RESPOSTAS 

A) Visto que a intenção é proteger o gasoduto, este deve ser o cátodo (eletrodo onde ocorre a redução) da célula 
eletroquímica para que o metal permaneça sob a forma reduzida. 

 

B) Considerando o aço como sendo majoritariamente ferro (E0 
red  = -0,44v) deve-se escolher um metal com E0 

red  
menor do que o do ferro, a fim de que o ferro se mantenha reduzido. Nesse caso, a única possibilidade é o 
zinco (E0 

red  = - 0,76V). 
 

C) P*V = n*R*T   
100 * 0,041 = n * 8,2 * 10-5 * 300 

4,1/(8,2 * 300 * 10-5) = 1/(2*300*10-5) = n 

Logo, n = 105/600 = 103/6 mol 

 

 

1 mol Etano ----- 30g 

103/6 mol Etano ----- x  

 

X = 5*103 g de Etano. 

X = 5 kg de Etano.  


