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' QUESTAD 16

O principal uso do metal vanadio & na inddstria dos acos especiais, principalmente na forma da liga ferro-vanadio,
utilizada na fabricacio de estruturas de avides de grande porte, na inddstria aeroespacial, em gasodutos, oleodutos e fer-
ramentas de melhor qualidade por serem mais resistentes.

A empresa Vanadio de Maracas 5.A. iniciou, em setembro de 2014, a produgdo comercial de pentdxido de vanadio,
V,0,, oriunda de uma mina situada no municipio de Maracas, BA. Em 2017, a usina produziu cerca de 9 x 10° t de penté-
¥ido de vanadio em flocos.
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a) Considerando a posicéo dos elementos V e O na Classificagio Periddica, gqual deve ser o tipo de ligagdo guimica gue
ocorre entre esses elementos? Determine o ndmero de oxidagao do vanadio no pentdxido de vanadio.

b) Um dos métodos para a obtengio do vanadio metalico & o que se baseia na reagfo representada pela seguinte equa-
¢30 ndo balanceada:

— V0, + —Af — __V+__ALO,
Faga o balanceamento dessa equacio, presente no campo de Resolugdo e Resposta, utilizando os menores nimeros
inteiros possiveis para os coeficientes estequiométricos. Considerando rendimento de 100%, calcule a massa maxima

de vanadio metalico, em t, que pode ser obtida a partir da massa de pentdxido de vanadio gue foi produzida em 2017
proveniente da mina de Maracas, BA.

RESOLUCAO
a) Elemento Vanadio (Metal)
= Ligac&o l6nica (metal + ametal)
Elemento Oxigénio (Ametal)
+10 -10
V, O

+5-2

b)3V, 05 +10Al - 6V +5 Al,0,

545,4 t 3054 ¢

9x103t X

X=5x103%t



